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依據401-93-13.6鋼筋之保護層

鋼筋保護層厚度係設計者依據混凝土結構物所處之環境條件,參考...決定

規範中說明現場澆置混凝土(非預力)鋼筋之最小保護層厚度,例如

想了解規範這樣的規定,是否考量使用混凝土的類型?

例如在海水或腐蝕性環境接觸區,使用二型水泥可以增加效能,對保護應有加分效果,

設計時保護層厚度是否亦可考慮此類因素而增減?

還請先進前輩解惑

感恩~
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